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       CERTIFICATO DI ANALISI  N. 615/23  del 13/01/2023  

 

Identificazione campione: MISTO RICICLATO 

Richiedente: ITALPROVE S.r.l. / Irpinia Consulting 4.0 

Committente: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Produttore: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Cantiere: Impianto di Recupero – C.da Oppido Balzata – Lioni 

(AV). 

Verbale N°: 1001/23. 

Data Campionamento:  10/01/2023 effettuato dalla Dott.ssa Romina 

Armino. 

Modalità di campionamento:  Secondo norme UNI 10802:2013, UNI 14899:2006, 

UNI CEN/TR 15310-1:13 

Tipologia di analisi: Test di cessione D.M. 186/2006 All. 3 

Lotto di produzione: 001/2023 

 

RISULTATI 

 

Parametri Valore riscontrato Valore limite D.M. 186/2006 All. 3 

pH: 6.97 5.5 – 12.0 

Piombo (µg/l): 2.02 50 

Cadmio (µg/l): Assente 5 

Cromo totale (µg/l):  1.13 50 

Nichel (µg/l): : < 0.01 10 

Rame (mg/l):  <0.01 0.05 

Fluoruri (mg/l): 0.11 1.5 

Nitrati (mg/l): 7.92 50 
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Arsenico (µg/l):  Assente 50 

Bario (mg/l): 0.11 1 

Mercurio (µg/l):  Assente 1 

Berillio (µg/l):  < 0.01 10 

Cobalto (µg/l):  1.30 250 

Selenio (µg/l):  0.11 10 

Zinco (mg/l):  0.23 3 

Cloruri (mg/l): 23.4 100 – 200 

Cianuri (µg/l):  Assente 50 

Vanadio (µg/l):  0.02 250 

Amianto (mg/l): Assente 30 

Solfati (mg/l): 58.5 250 

COD (mg/l): 10.3 30 

 

Sulla base dei risultati analitici del test di cessione effettuato sul cumulo oggetto della prova, si può 

dedurre che il campione non risulta essere inquinato e pertanto può essere utilizzato come materia prima 

secondaria (MPS) nelle attività previste dalla normativa vigente in materia. 

 

                                                            
 

 

                     Il Relatore 

 

 

                                                                                                                 

                                                      

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 3
0/

01
/2

02
3 

14
:5

3:
52

, P
G

/2
02

3/
00

50
18

1

mailto:capece.nicola@alice.it
mailto:nicolacapece@tiscali.it
mailto:nicolacapece61@gmail.com


 

 
85100 Potenza – Via Sabbioneta, 9 – P.IVA 01551160763 

 
Tel. 338.9098394 – E-mail: capece.nicola@alice.it E-mail: nicolacapece@tiscali.it E-mail: nicolacapece61@gmail.com 

 

 

       CERTIFICATO DI ANALISI  N. 612/23  del 13/01/2023  

 

Identificazione campione: PIETRISCO 1 RICICLATO 

Richiedente: ITALPROVE S.r.l. / Irpinia Consulting 4.0 

Committente: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Produttore: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Cantiere: Impianto di Recupero – C.da Oppido Balzata – Lioni 

(AV). 

Verbale N°: 1004/23. 

Data Campionamento:  10/01/2023 effettuato dalla Dott.ssa Romina 

Armino. 

Modalità di campionamento:  Secondo norme UNI 10802:2013, UNI 14899:2006, 

UNI CEN/TR 15310-1:13 

Tipologia di analisi: Test di cessione D.M. 186/2006 All. 3 

Lotto di produzione: 001/2023 

 

RISULTATI 

 

Parametri Valore riscontrato Valore limite D.M. 186/2006 All. 3 

pH: 6.96 5.5 – 12.0 

Piombo (µg/l): 2.32 50 

Cadmio (µg/l): Assente 5 

Cromo totale (µg/l):  1.29 50 

Nichel (µg/l): : < 0.01 10 

Rame (mg/l):  <0.01 0.05 

Fluoruri (mg/l): 0.13 1.5 

Nitrati (mg/l): 8.04 50 
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Arsenico (µg/l):  Assente 50 

Bario (mg/l): 0.08 1 

Mercurio (µg/l):  Assente 1 

Berillio (µg/l):  < 0.01 10 

Cobalto (µg/l):  1.44 250 

Selenio (µg/l):  0.16 10 

Zinco (mg/l):  0.30 3 

Cloruri (mg/l): 23.1 100 – 200 

Cianuri (µg/l):  Assente 50 

Vanadio (µg/l):  0.02 250 

Amianto (mg/l): Assente 30 

Solfati (mg/l): 58.6 250 

COD (mg/l): 10.3 30 

 

Sulla base dei risultati analitici del test di cessione effettuato sul cumulo oggetto della prova, si può 

dedurre che il campione non risulta essere inquinato e pertanto può essere utilizzato come materia prima 

secondaria (MPS) nelle attività previste dalla normativa vigente in materia. 

                                                            
 

 

                     Il Relatore 
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       CERTIFICATO DI ANALISI  N. 611/23  del 13/01/2023  

 

Identificazione campione: PIETRISCO 2 RICICLATO 

Richiedente: ITALPROVE S.r.l. / Irpinia Consulting 4.0 

Committente: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Produttore: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Cantiere: Impianto di Recupero – C.da Oppido Balzata – Lioni 

(AV). 

Verbale N°: 1005/23. 

Data Campionamento:  10/01/2023 effettuato dalla Dott.ssa Romina 

Armino. 

Modalità di campionamento:  Secondo norme UNI 10802:2013, UNI 14899:2006, 

UNI CEN/TR 15310-1:13 

Tipologia di analisi: Test di cessione D.M. 186/2006 All. 3 

Lotto di produzione: 001/2023 

 

RISULTATI 

 

Parametri Valore riscontrato Valore limite D.M. 186/2006 All. 3 

pH: 6.97 5.5 – 12.0 

Piombo (µg/l): 2.30 50 

Cadmio (µg/l): Assente 5 

Cromo totale (µg/l):  1.31 50 

Nichel (µg/l): : < 0.01 10 

Rame (mg/l):  <0.01 0.05 

Fluoruri (mg/l): 0.12 1.5 

Nitrati (mg/l): 8.01 50 
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Arsenico (µg/l):  Assente 50 

Bario (mg/l): 0.09 1 

Mercurio (µg/l):  Assente 1 

Berillio (µg/l):  < 0.01 10 

Cobalto (µg/l):  1.46 250 

Selenio (µg/l):  0.17 10 

Zinco (mg/l):  0.30 3 

Cloruri (mg/l): 23.3 100 – 200 

Cianuri (µg/l):  Assente 50 

Vanadio (µg/l):  0.02 250 

Amianto (mg/l): Assente 30 

Solfati (mg/l): 58.4 250 

COD (mg/l): 10.1 30 

 

Sulla base dei risultati analitici del test di cessione effettuato sul cumulo oggetto della prova, si può 

dedurre che il campione non risulta essere inquinato e pertanto può essere utilizzato come materia prima 

secondaria (MPS) nelle attività previste dalla normativa vigente in materia. 

                                                            
 

 

                     Il Relatore 
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       CERTIFICATO DI ANALISI  N. 616/23  del 13/01/2023  

 

Identificazione campione: PIETRISCO 3 RICICLATO 

Richiedente: ITALPROVE S.r.l. / Irpinia Consulting 4.0 

Committente: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Produttore: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Cantiere: Impianto di Recupero – C.da Oppido Balzata – Lioni 

(AV). 

Verbale N°: 1006/23. 

Data Campionamento:  10/01/2023 effettuato dalla Dott.ssa Romina 

Armino. 

Modalità di campionamento:  Secondo norme UNI 10802:2013, UNI 14899:2006, 

UNI CEN/TR 15310-1:13 

Tipologia di analisi: Test di cessione D.M. 186/2006 All. 3 

Lotto di produzione: 001/2023 

 

RISULTATI 

 

Parametri Valore riscontrato Valore limite D.M. 186/2006 All. 3 

pH: 6.96 5.5 – 12.0 

Piombo (µg/l): 2.32 50 

Cadmio (µg/l): Assente 5 

Cromo totale (µg/l):  1.29 50 

Nichel (µg/l): : < 0.01 10 

Rame (mg/l):  <0.01 0.05 

Fluoruri (mg/l): 0.13 1.5 

Nitrati (mg/l): 8.04 50 
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Arsenico (µg/l):  Assente 50 

Bario (mg/l): 0.08 1 

Mercurio (µg/l):  Assente 1 

Berillio (µg/l):  < 0.01 10 

Cobalto (µg/l):  1.44 250 

Selenio (µg/l):  0.16 10 

Zinco (mg/l):  0.30 3 

Cloruri (mg/l): 23.1 100 – 200 

Cianuri (µg/l):  Assente 50 

Vanadio (µg/l):  0.02 250 

Amianto (mg/l): Assente 30 

Solfati (mg/l): 58.6 250 

COD (mg/l): 10.3 30 

 

Sulla base dei risultati analitici del test di cessione effettuato sul cumulo oggetto della prova, si può 

dedurre che il campione non risulta essere inquinato e pertanto può essere utilizzato come materia prima 

secondaria (MPS) nelle attività previste dalla normativa vigente in materia. 

                                                            
 

 

                     Il Relatore 
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       CERTIFICATO DI ANALISI  N. 613/23  del 13/01/2023  

 

Identificazione campione: SABBIA DOPPIA  0/4  RICICLATA 

Richiedente: ITALPROVE S.r.l. / Irpinia Consulting 4.0 

Committente: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Produttore: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Cantiere: Impianto di Recupero – C.da Oppido Balzata – Lioni 

(AV). 

Verbale N°: 1003/23. 

Data Campionamento:  10/01/2023 effettuato dalla Dott.ssa Romina 

Armino. 

Modalità di campionamento:  Secondo norme UNI 10802:2013, UNI 14899:2006, 

UNI CEN/TR 15310-1:13 

Tipologia di analisi: Test di cessione D.M. 186/2006 All. 3 

Lotto di produzione: 001/2023 

 

RISULTATI 

 

Parametri Valore riscontrato Valore limite D.M. 186/2006 All. 3 

pH: 6.93 5.5 – 12.0 

Piombo (µg/l): 2.06 50 

Cadmio (µg/l): Assente 5 

Cromo totale (µg/l):  1.17 50 

Nichel (µg/l): : < 0.01 10 

Rame (mg/l):  <0.01 0.05 

Fluoruri (mg/l): 0.15 1.5 

Nitrati (mg/l): 7.94 50 
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Arsenico (µg/l):  Assente 50 

Bario (mg/l): 0.14 1 

Mercurio (µg/l):  Assente 1 

Berillio (µg/l):  < 0.01 10 

Cobalto (µg/l):  1.35 250 

Selenio (µg/l):  0.14 10 

Zinco (mg/l):  0.25 3 

Cloruri (mg/l): 23.8 100 – 200 

Cianuri (µg/l):  Assente 50 

Vanadio (µg/l):  0.02 250 

Amianto (mg/l): Assente 30 

Solfati (mg/l): 58.9 250 

COD (mg/l): 10.6 30 

 

Sulla base dei risultati analitici del test di cessione effettuato sul cumulo oggetto della prova, si può 

dedurre che il campione non risulta essere inquinato e pertanto può essere utilizzato come materia prima 

secondaria (MPS) nelle attività previste dalla normativa vigente in materia. 

 

                                                            
 

 

                     Il Relatore 
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       CERTIFICATO DI ANALISI  N. 614/23  del 13/01/2023  

 

Identificazione campione: STABILIZZATO  RICICLATO 

Richiedente: ITALPROVE S.r.l. / Irpinia Consulting 4.0 

Committente: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Produttore: CALCESTRUZZI S.r.l. – Lioni (AV) 

Cantiere: Impianto di Recupero – C.da Oppido Balzata – Lioni 

(AV). 

Verbale N°: 1002/23. 

Data Campionamento:  10/01/2023 effettuato dalla Dott.ssa Romina 

Armino. 

Modalità di campionamento:  Secondo norme UNI 10802:2013, UNI 14899:2006, 

UNI CEN/TR 15310-1:13 

Tipologia di analisi: Test di cessione D.M. 186/2006 All. 3 

Lotto di produzione: 001/2023 

 

RISULTATI 

 

Parametri Valore riscontrato Valore limite D.M. 186/2006 All. 3 

pH: 6.97 5.5 – 12.0 

Piombo (µg/l): 2.13 50 

Cadmio (µg/l): Assente 5 

Cromo totale (µg/l):  1.12 50 

Nichel (µg/l): : < 0.01 10 

Rame (mg/l):  <0.01 0.05 

Fluoruri (mg/l): 0.11 1.5 

Nitrati (mg/l): 7.90 50 
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Arsenico (µg/l):  Assente 50 

Bario (mg/l): 0.08 1 

Mercurio (µg/l):  Assente 1 

Berillio (µg/l):  < 0.01 10 

Cobalto (µg/l):  1.25 250 

Selenio (µg/l):  0.10 10 

Zinco (mg/l):  0.21 3 

Cloruri (mg/l): 23.2 100 – 200 

Cianuri (µg/l):  Assente 50 

Vanadio (µg/l):  0.024 250 

Amianto (mg/l): Assente 30 

Solfati (mg/l): 57.8 250 

COD (mg/l): 9.79 30 

 

Sulla base dei risultati analitici del test di cessione effettuato sul cumulo oggetto della prova, si può 

dedurre che il campione non risulta essere inquinato e pertanto può essere utilizzato come materia prima 

secondaria (MPS) nelle attività previste dalla normativa vigente in materia. 

 

                                                            
 

 

                     Il Relatore 
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